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Флуоресцентные свойства полиметиновых красителей давно изучаются. Но большая часть исследований спектральных свойств этих красителей проведена в растворах. Например, ранее было показано [1], что температура значительно влияет на квантовый выход  3,3'‑диметилтиакарбоцианина (ДМКЦ)  в спиртовом растворе. 
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Рис.1 Зависимость интенсивности флуоресценции ДМКЦ от температуры.
В нашей работе было исследовано изменение спектральных свойств перхлората ДМКЦ  в матрице силикатного геля при помощи методов флуоресцентного анализа и UV-VIS спектроскопии, изучена зависимость интенсивности  флуоресценции  ДМКЦ в геле на основе тетракис (2-гидроксиэтил) ортосиликата от температуры в интервале от 10°С до 50°С  (рис.1). 
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